Bearbeiter: Taebel

K&érnungslinie
Schottertragschicht 0-56

Datum: 27.11.2006 Eigenuberwachung

Prufungsnummer:
Probe entnommen am: 27.11.2006
Art der Entnahme: Durchschnittsprobe

Arbeitsweise: Nafisiebung

Schldammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

Bezeichnung: 1 Bemerkungen:

Schottertragschicht 0-56 60%

BV. Glicksburg

Fa. TGL

Bodenart: gG. mg, fs', ms', gs', fg’
Tiefe: Grube

k [m/s] (Hazen): 1.3%10°
Entnahmestelle: Weding

U/Cc 61.7/0.3




Bericht:

Anlage: 2

Prifungsnummer:

Kérnungslinie

Probe entnommen am: 27.11.2006

Schottertragschicht 0-56

Art der Entnahme: Durchschnittsprobe
Eigenuberwachung

Arbeitsweise: NaBRsiebung
Bearbeiter: Taebel

Datum: 27.11.2006

Bezeichnung: 1 Siebanalyse
?i(:::::n;r:ﬁsg g B8, s e, g KorngrofRe Riickstand RUcI;stand Si.t.abduri:h-
k [m/s] (Hazen): 1.301E-3 il b L enge L4l
Entnahmestelle: Weding 450 1454.70 9.97 90.03
U/Cc 61.7/0.3 35 2564.20 17.57 72.46
d10/d30/d60 [mm]: 0.335/ 1.539 / 20.658 16.0 3066.10 21.01 51.45
Siebanalyse: 8.0 1052.80 7.21 4424
Trockenmasse [g]: 14595.00 4.0 938.50 6.43 37.81
2.0 758.30 5.20 32.61
1.0 972.50 6.66 25.95
0.5 1588.30 10.88 15.07
0.25 1336.90 9.16 5.91
0.125 402.70 2.76 315
0.063 126.60 0.87 2.28
Schale 333.00 2.28 -
Summe 14594.60
Siebverlust 0.40




